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科莱恩化工 (中国) 有限公司.

上海市长宁区临虹路168弄2号

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : Colanyl Mixture .

SGS工作编号 :. SP13-012969 - SH .

样品接收日期 :. 2013年05月10日.

测试周期 :. 2013年05月10日 - 2013年05月24日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

委托样品的苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量符合GB 18582-2008(室内装饰装修

材料内墙涂料中有害物质限量)中的要求..

结论 :.

通标标准技术服务有限公司

授权签名.

本报告是编号为SHAEC1308336407报告的中文版本。.

JJ Fan 范晶捷.

批准签署人.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

1. SHA13-083364.001 黑色液体.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% .

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

GB 18582-2008-苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和.

测试方法 :. 参照GB 18582-2008(室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量)中附录A：挥发性有机化合物及

苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和含量的测试 气相色谱法。采用GC-MS进行分析..

测试项目. 限值. 单位. MDL. 001.

苯. - mg/kg. 10 ND

甲苯. - mg/kg. 10 ND

乙苯. - mg/kg. 10 ND

间, 对-二甲苯. - mg/kg. 20 ND

邻-二甲苯. - mg/kg. 10 ND

苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和. 300 mg/kg. - ND

备注:所示结果为湿样品总重量中的含量.
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样品照片:.

SHAEC1308336408

SHA13-083364.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.


		2013-05-24T09:56:35+0800
	Shenzhen
	SGS officially issued document




